附件2：
GB16780-2007 水泥单位产品能源消耗限额
表1   现有水泥企业水泥单位产品能耗限额限定值
	        分     类
	可比熟料

综合煤耗

kgce/t
	可比熟料

综合电耗a
kWh/t
	可比水泥

综合电耗b
kWh/t
	可比熟料

综合能耗

kgce/t
	可比水泥综合能耗

kgce/t

	4 000t/d以上(含4 000t/d)
	≤120
	≤68
	≤105
	≤128
	≤105

	2 000t/d～4 000t/d（含2 000t/d）
	≤125
	≤73
	≤110
	≤134
	≤109

	1 000t/d～2 000t/d（含1 000t/d）
	≤130
	≤76
	≤115
	≤139
	≤114

	1 000t/d以下
	≤135
	≤78
	≤120
	≤145
	≤118

	水泥粉磨企业
	-
	-
	≤45
	-
	-

	a 对只生产水泥熟料的水泥企业。

b 对生产水泥的水泥企业（包括水泥粉磨企业）。


GB 21248-2007 铜冶炼企业单位产品能源消耗限额
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GB 21249-2007 锌冶炼企业单位产品能源消耗限额
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GB 21250-2007 铅冶炼企业单位产品能源消耗限额
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GB 21251-2007 镍冶炼企业单位产品能源消耗限额[image: image4.emf]
GB 21252-2007 建筑卫生陶瓷单位产品能源消耗限额
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GB 21256-2007 粗钢生产主要工序单位产品能源消耗限额
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GB 21257-2007 烧碱单位产品能源消耗限额
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GB 21258-2007 常规燃煤发电机组单位产品能源消耗限额
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GB 21340-2008 平板玻璃单位产品能源消耗限额
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GB 21341-2008 铁合金单位产品能源消耗限额
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GB 21342-2008 焦炭单位产品能源消耗限额
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GB 21343-2008 电石单位产品能源消耗限额
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GB 21344-2008 合成氨单位产品能源消耗限额
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GB 21345-2008 黄磷单位产品能源消耗限额
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GB 21346-2008 电解铝企业单位产品能源消耗限额
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GB 21347-2008 镁冶炼企业单位产品能源消耗限额
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GB 21348-2008 锡冶炼企业单位产品能源消耗限额
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GB 21349-2008 锑冶炼企业单位产品能源消耗限额
[image: image19.emf]
[image: image20.emf]
GB 21350-2008 铜及铜合金管材单位产品能源消耗限额
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GB 21351-2008 铝合金建筑型材单位产品能源消耗限额
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GB 21370-2008 炭素单位产品能源消耗限额
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GB 25323-2010 再生铅单位产品能源消耗限额
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GB 25434-2010 铝电解用石墨质阴极炭块单位产品能源消耗限额
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GB 25325-2010 铝电解用预焙阳极单位产品能源消耗限额
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GB 25326-2010 铝及铝合金轧、拉制管、棒材单位产品能源消耗限额
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GB 25327-2010 氧化铝企业单位产品能源消耗限额
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GB 26756-2011 铝及铝合金热挤压棒材单位产品能源消耗限额
